
安全靴の試験について

◆製品に関する試験
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製造者のJIS認証は､製品試験と品質管理に関する工場審査により決定されます。

CERIはJIS製品に関する登録認証機関です（A土木及び建築、K化学、S日用品、
T 医療安全用具等）。安全靴の他、静電靴や長靴についてもJIS認証及びJIS規格に
基づいた試験を行っています。

◆このほかにも、紳士靴、婦人靴、サンダルの評価を行っています。

◆ ＪＩＳ認証について

滑りのレベル（動摩擦抵抗）
の大･小を測定
ＪＩＳ規格値：0.20以上

粘土を用いたつま先の
すき間測定（試験後）
ＪＩＳ規格値：14mm以上

（サイズ26～27cm）

靴底試験片の引張強度
ＪＩＳ規格値：10MPa以上

（耐油性ゴム）

はく離抵抗チャート
踏み付け部におけるはく離抵抗
ＪＩＳ規格値：300N以上（普通作業用）

試験状況（拡大）

靴底をスライス
ダンベル状試験片
に打抜き

先しんの耐衝撃性

耐滑性チャート

耐滑性
（滑り試験）

釘が踏抜けるまでの荷重
を測定
ＪＩＳ規格値：1100N以上

◆靴底材料に関する試験
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